MPO1 Teljesitménynyilatkozat Kiadés kelte: 2021.01.01.

TELJESITMENYNYILATKOZAT

MESZKO-POLGAR KFT. N
1042 Budapest, Virag utca 39. fszt.1. 2095

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 305/2011/EU rendelet (2011.03.09.) szerint, tovabba a 275/2013 (VI1.16.) Korm. rendelete szerint.
A teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a megadott gyarto a felelds.

1; A termék egyedi azonosito kodja: Polgardi Z 0/22

2; A termék kereskedelmi megnevezése: 20/22

3; A gyart6 neve, valamint értesitési cime: ~ Mészkd-Polgar Kft. 1042 Budapest, Virag utca 39. fszt. 1.
Készarhegyi kébanya

4; Felhasznalasi célja: Kéanyaghalmaz alaprétegekhez

5; Harmonizalt szabvany: MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kéanyaghalmazok miitargyakban és Utépitésben hasznélt
kotéanyag nélkiili és hidraulikus kétdanyagl anyagokhoz

B; A meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime: Nincs meghatalmazott képviseld

7: Az épitési termékek teljesitményének, allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald rendszer: 2+

8; A bejelentett szervezet neve és azonositoja: TLI Technologiai, Laboratoriumi és Innovacios Zrt. Tanusité Iroda (2095)

9; A kiadott tanUsitvany szama: 2095-CPR-205

10; Nyilatkozat szerinti teljesitmények:

Szakasz Jellemz6 Vizsgalati médszer mes;z‘;';"f:g " minas\é’:";:'limzﬁk
Frakcid MSZ EN 933-1:2012 dD 0/22

4.3 Szemmegoszlas MSZ EN 933-1:2012 osztaly Ga85
43z |Dunakdanyaghalmazok szemmegoszlasanak | yioy ey ganiqony osztaly

hatarértékei és tilirései

pyy | EemKBanyaghalmazallsmac MSZ EN 933-1:2012 osztaly GTA20

szemmegoszlasi tiirése

4.4 Durva kéanyaghalmaz szemalakja (Fl) MSZ EN 933-3:2012 osztaly FI150

4.4 Durva kéanyaghalmaz szemalakja (S) MSZ EN 933-4:2012 osztaly Slr

4.5 A zuzott és tért szemek szézalékarénya MSZ EN 933-5 osztély C90r3

4.6. Finomszemtartalom (<0,063 mm) MSZ EN 933-1 osztaly fo

4.7 Finom szemek minésége MSZ EN 933-6:2014 megadott érték MBeNR

5.4, Szemek testsiirisége I, B 228- megadott érték 2,66 glem®

9:2009+A1:2013 !

5.2, Aprozodasi ellenallas (LA) MSZ EN 1097-2:2010 Osztaly LA30

5.3. Durva k6anyaghalmaz kopasallésaga (MDE) MSZ EN 1097-1:2012 Osztaly Mpe25

5.5. Vizfelvétel EN 1097-6:2013 megadott érték WA24=0,5

; , MSZ EN 1744- ;

6.2. Savoldhato szulfat-tartalom 1-2009+A1:2013 osztaly NPD

= ; MSZ EN 1744- ;

6.3. Osszes kéntartalom 1-9009+A1:2013 osztaly S
7.3.2. | Fagyalldsag vizfelvétel alapjan MSZ EN 1097-6:2013 osztaly WA241
7.3.3. Fagyallosag MSZ EN 1367-1:2007 osztaly Fi1
7.33. Magnézium-szulfatos aprézddas MSZ EN 1367-2:2010 osztaly MSis

Sokristalyosodassal szembeni ellenéllas EN 1367-2 Osztaly NPD

C3.4 Veszélyes dsszetevok Megadott érték Nem tartalmaz

Megjegyzés: A termék teliesiti az e-UT 05.01.15:2018 Utépitési kdanyaghalmazok kivetelményeit
NPD-,No performance determined’-, Teljesitékepesség nincs meghatérozva®
Klegeszuo informaciok:
A nyilatkozat a termékszabvany ZA melléklete alapjan készilt és csak a szallitolevéllel igazolt tételekre vonatkozik.
A gyarto garancialis kotelezettsége kizarolag a nyilatkozatban megadolt paraméterekre terjed ki azzal a kikbtéssel, hagy a tényleges
beépités bizonyithatéan a felhasznalasi teriilettel dsszhangban, az érvényes szabvanyok vagy/és Utiigyi mliszaki e|01r

rendelkezése mellet tortént. U
A gyarto felé reklamacio a termékre vonatkozo szamla, szallitblevél és teljesitménynyilatkozat egylttes benyljtésa es[%g @ ,
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